
VERIFICACIÓN DE LA TÉCNICA 
PARA MEDIR LA DUREZA 

SUPERFICIAL DE UN ACERO 
NITRURADO 

MATERIAL ENSAYADO: 

Acero AISI H13 sometido a 
nitruración gaseosa 



DURÓMETRO ROCKWELL DE 

BANCO LECO® LCR -500 

Con celda de carga, escalas regulares y 

superficiales 

MICRODURÓMETRO VICKERS  

LECO® AMH -43 

Equipo automatizado manejado vía 

software, escala Vickers 



OBJETIVO DEL ESTUDIO 

    Verificar si es comparable la dureza de la capa 
superficial nitrurada utilizando dos técnicas 
distintas y con diversas escalas. 

ESCALAS SELECCIONADAS PARA ENSAYO ROCKWELL  

ESCALA                          CARGA (kgf) 

C                                        150                    

D                                        100 

A                                          60 

45N                                      45 

30N                                      30 

15N                                      15 

 

ESCALA PARA EL ENSAYO DE MICRODUREZA  

VICKERS                                 200 g 



RESULTADOS DEL ENSAYO ROCKWELL 

ESCALA UTILIZADA RESULTADO CONVERTIDO A HRc* 

ROCKWELL C 54,04 54,04 

ROCKWELL D 69,10 57,85 

ROCKWELL A 79,94 57,80 

ROCKWELL 45N 69,67 63,00 

ROCKWELL 30N 62,68 62,68 

ROCKWELL 15N 92,41 64,70 

* Convertido desde HV según ASTM E140. Tabla 1. 





ENSAYO MICRODUREZA VICKERS 

SE REQUIERE DE 

CORTE, MONTAJE, 

DESBASTE Y PULIDO 

PARA OBTENER LA 

PROBETA DE LA 

SECCIÓN 

TRANSVERSAL PARA 

EXPONER LA CAPA 

NITRURADA 



TABLA DE RESULTADOS 

PROFUNDIDAD 
(µm) 

DUREZA 
(HV) 

25 1150 

50 1150 

75 1096 

100 736 

125 612 

150 591 

175 577 

200 571 

275 571 

400 571 



TABLA DE RESULTADOS 

PROFUNDIDAD 
(µm) 

DUREZA 
(HRc)* 

25 70.25 
50 70.25 
75 69.97 
100 61.73 
125 55.94 
150 54.78 
175 53.96 
200 53.61 
275 53.61 
400 53.61 

* Convertido desde HV según ASTM E140. Tabla 1. 
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PERFIL DE DUREZA DE ACERO NITRURADO  
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Escala de medición utilizada 

Dureza superficial de un acero nitrurado según escala 
de medición utilizada 



 


